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Zustandsgrenzen



Das Baugrund Institut

Dipl.-Ing. Knierim GmbH

Wolfhager Stralle 427, 34128 Kassel
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Projektnr.: 296/00-2012
Anlage: 5.2.1

Zustandsgrenzen nach DIN 18 122

K+ S KALI GmbH
Haldenerweiterung Hattorf

Labor-Nr./ Probe Nr.: 20/12 EP 22/2
Entnahmestelle: TP22/2012 HA
Tiefe: 0,70 - 1,30

Art der Entnahme: gestort

Bodenart: S, u,t

Probe entnommen am: 22.05.2012

Bearbeiter: Ke. Datum: 29.08.2012
42.0
~ Wassergehalt w = 194 %
S, 400 \ FlieBgrenze w, = 35.9 %
E 50 ~ Ausrollgrenze w,, = 17.1 %
[ : N Plastizitatszahl I, = 18.8 %
& Konsistenzzahl I = 0.73
5 360 Fm=m———=—— = - .
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17;) .
§ 34.0 ~_ Wassergeh. Uberk. w; = 0.0 %
' > Korr. Wassergehalt = 22.1 %
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10 15 20 25 30 35 40
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Zustandsform l.=0.73
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Das Baugrund Institut

Dipl.-Ing. Knierim GmbH

Wolfhager Stralle 427, 34128 Kassel
Tel.: 0561/96994-0 Fax.: 0561/96994-55

Projektnr.: 296/00-2012
Anlage: 5.2.2

Zustandsgrenzen nach DIN 18 122

K+ S KALI GmbH
Haldenerweiterung Hattorf

Labor-Nr./ Probe Nr.: 26/12 GP 23/2
Entnahmestelle: TP23/2012 HA
Tiefe: 1,90 - 3,70

Art der Entnahme: gestort

Bodenart: U, t, s'

Probe entnommen am: 15.05.2012

Bearbeiter: Datum: 27.08.2012
56.0
Wassergehalt w = 17.8 %
=) N .
s, 540 FlieRgrenze w, = 49.3 %
s Ausrollgrenze w,, = 21.8 %
T 520 \ Plastizitatszahl I, = 27.5 %
Q i —
o . N K0n5|sEenzzahI lc = 1.13
o ol D BN Anteil Uberkorn (i = 2.0 %
17, .
§ 480 o Wassergeh. Uberk. w, = 0.0 %
' \\Q Korr. Wassergehalt = 18.2 %
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10 15 20 25 30 35 40
Schlagzahl
I = |1_13 Zustandsform
halbfest |  steif |  weich | breiig | flissig |
1.00 0.75 0.50 0.00
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w, w,
0 10 20 30 40 50 60 70 80
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40
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Das Baugrund Institut

Dipl.-Ing. Knierim GmbH

Wolfhager Stralle 427, 34128 Kassel
Tel.: 0561/96994-0 Fax.: 0561/96994-55

Projektnr.: 296/00-2012
Anlage: 5.2.3

Zustandsgrenzen nach DIN 18 122

K+ S KALI GmbH
Haldenerweiterung Hattorf

Labor-Nr./ Probe Nr.: 27/12 EP 23/1
Entnahmestelle: TP23/2012 HA
Tiefe: 0,30 -0,40

Art der Entnahme: gestort

Bodenart: U, s, t', @'

Probe entnommen am: 15.05.2012

Bearbeiter: Ke. Datum: 27.08.2012
26.0
__ 256 Wassergehalt w = 18.1 %
s, 252 FlieBgrenze w, = 23.6 %
208 [
s : Ausroligrenze w,, = 17.9 %
T 244 Plastizitatszahl I, = 5.7 %
S 22'2 __________ o _t> A Konsistenzzahl I = 0.55
o 23'2 ~~_ Anteil Uberkorn i = 11.5 %
c;)ts - T Wassergeh. Uberk. w, = 0.0 %
22'4 Korr. Wassergehalt = 20.4 %
22.0
10 15 20 25 30 35 40
Schlagzahl
Zustandsform l.=0.55
halbfest | steif |  weich [ | breiig flissig
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Das Baugrund Institut

Dipl.-Ing. Knierim GmbH

Wolfhager Stralle 427, 34128 Kassel
Tel.: 0561/96994-0 Fax.: 0561/96994-55

Projektnr.: 296/00-2012
Anlage: 5.2.4

Zustandsgrenzen nach DIN 18 122

K+ S KALI GmbH
Haldenerweiterung Hattorf

Labor-Nr./ Probe Nr.: 28/12 EP 23/2
Entnahmestelle: TP23/2012 HA
Tiefe: 0,60 - 0,70

Art der Entnahme: gestort

Bodenart: U, t, s

Probe entnommen am: 15.05.2012

Bearbeiter: Ke. Datum: 28.08.2012
44.0
43.0 Wassergehalt w = 17.1 %

S 420 \ FlieBgrenze w, = 38.7 %

s 410 Ausrollgrenze w,, = 16.5 %

E ' Plastizitatszahl I, = 22.2%

g 400 N Konsistenzzahl I, = 0.95

A A A ——— E——— -__}\ Anteil Uberkorn u = 2.5%

(%] .
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Das Baugrund Institut

Dipl.-Ing. Knierim GmbH

Wolfhager Stralle 427, 34128 Kassel
Tel.: 0561/96994-0 Fax.: 0561/96994-55

Projektnr.: 296/00-2012
Anlage: 5.2.5

Zustandsgrenzen nach DIN 18 122

K+ S KALI GmbH
Haldenerweiterung Hattorf

Labor-Nr./ Probe Nr.: 35/12 EP 24/1
Entnahmestelle: TP24/2012 HA
Tiefe: 0,20 - 0,30

Art der Entnahme: gestort

Bodenart: U, s, t', @'

Probe entnommen am: 21.05.2012

FlieBgrenze w, [%]

Bearbeiter: Ke. Datum: 27.08.2012
30.0
250 N\ Wassergehalt w = 20.0 %
X \\ FlieRgrenze w, = 25.9 %
2 280 Ausrollgrenze w,, = 20.8 %
E Plastizitatszahl I, = 5.1%
27.0 N .
S \ Konsistenzzahl I, = 0.46
% 260 fm————t———] . Anteil Uberkorn i = 15.0 %
§ \ Wassergeh. Uberk. w; = 0.0 %
N
25.0 AN Korr. Wassergehalt = 23.5 %
24.0 AN
10 15 20 25 30 35 40
Schlagzahl
Zustandsform o = 0.46
halbfest |  steif |  weich | breiig flissig
1.00 0.75 0.50 0.00
Plastizitatsbereich (w,_ bis w,) [%]
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Das Baugrund Institut

Dipl.-Ing. Knierim GmbH

Wolfhager Stralle 427, 34128 Kassel
Tel.: 0561/96994-0 Fax.: 0561/96994-55

Projektnr.: 296/002012
Anlage: 5.2.6

Zustandsgrenzen nach DIN 18 122

K+ S KALI GmbH
Haldenerweiterung Hattorf

Labor-Nr./ Probe Nr.: 46/12 EP 26/1
Entnahmestelle: TP26/2012 HA
Tiefe: 0,30 -0,40

Art der Entnahme: gestort

Bodenart: U, s, t', g'

Probe entnommen am: 15.05.2012

Bearbeiter: Ke. Datum: 27.08.2012
28.0
970 \ Wassergehalt w = 17.8 %
s AN FlieBgrenze w, = 24.9 %
2 260 \\> Ausroligrenze w, = 18.5 %
C_U - =, e - 0
R R B Plastizitatszahl I, 6.4 %
o <N, K0n5|sEenzzahI lc = 0.54
2 Li0 ~ Anteil Uberkorn i = 17.0 %
[} .
§ ™ Wassergeh. Uberk. w, = 0.0 %
23.0 Korr. Wassergehalt = 21.4 %
22.0
10 15 20 25 30 35 40
Schlagzahl
Zustandsform l.=0.54
halbfest |  steif |  weich | | breiig flissig
1.00 0.75 0.50 0.00
Plastizitatsbereich (w,_ bis w,) [%]
A w,
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Plastizitdtsdiagramm
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o Tone TL mit organi-
10 Sand-Ton- / schen Beimen-
) gungen und organo-
Gemische €T
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0 Gemische SU sche Schluffe UL
0 10 20 30 35 40 50 60 70 80

FlieBgrenze w, [%]




Das Baugrund Institut
Dipl.-Ing. Knierim GmbH

Wolfhager

Tel.: 0561/96994-0 Fax.: 0561/96994-55

StralRe 427, 34128 Kassel

Projektnr.: 296/00-2012

Anlage: 5.2.7

Zustandsgrenzen nach DIN 18 122

K+S

Haldenerweiterung Hattorf

KALI GmbH

Labor-Nr./ Probe Nr.: 56/12 EP 28/1
Entnahmestelle: TP28/2012 HA
Tiefe: 0,20 - 0,30

Art der Entnahme: gestort
Bodenart: S, u, t'

Probe entnommen am: 21.05.2012

Bearbeiter: Ke. Datum: 27.08.2012
24.0
23.6 Wassergehalt w = 16.9 %
s, 232 g FlieRgrenze w, = 21.2 %
228 I Ausroligrenze w, = 16.6 %
ER ~_ Plastizitatszahl I, = 4.6 %
g 220 Konsistenzzahl I = 0.43
T 216 - .
Q9 b1 Anteil Uberkorn U = 12.0 %
%) . .
& Wassergeh. Uberk. w; = 0.0 %
= 208 ‘\
0.4 N Korr. Wassergehalt = 19.2 %
20.0
10 15 20 25 30 35 40
Schlagzahl
Zustandsform o = 0.43
halbfest |  steif |  weich | breiig flissig
1.00 0.75 0.50 0.00
Plastizitatsbereich (w,_ bis w,) [%]
w, w,
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Plastizitdtsdiagramm
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Das Baugrund Institut

Dipl.-Ing. Knierim GmbH

Wolfhager Stralle 427, 34128 Kassel
Tel.: 0561/96994-0 Fax.: 0561/96994-55

Projektnr.: 296/00-2012

Anlage: 5.2.8

Zustandsgrenzen nach DIN 18 122

K+ S KALI GmbH
Haldenerweiterung Hattorf

Bodenart: U, s, t', g'
Probe entnommen am: 15.05.2012

Labor-Nr./ Probe Nr.: 61/12 EP 29/1
Entnahmestelle: TP29/2012 HA
Tiefe: 0,30 -0,40

Art der Entnahme: gestort

Bearbeiter: Ke. Datum: 27.08.2012
32.0
310 Wassergehalt w = 14.3 %
s FlieRgrenze w, = 28.1 %
2 300 < Ausrollgrenze w, = 17.1 %
s \ Plastizitatszahl I, = 11.0%
29.0 ~ .
o \ Konsistenzzahl I = 0.87
% 280 === —t——— o L — — l\ Anteil Uberkorn i = 23.0%
§ Wassergeh. Uberk. w; = 0.0 %
21.0 S Korr. Wassergehalt = 18.5 %
26.0
10 15 20 25 30 35 40
Schlagzahl
. = 0.87 Zustandsform
halbfest |  steif |  weich | breiig | flissig |
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W, w,
0 10 20 30 40 50 60 70 80
Plastizitdtsdiagramm
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Das Baugrund Institut

Dipl.-Ing. Knierim GmbH

Wolfhager Stralle 427, 34128 Kassel
Tel.: 0561/96994-0 Fax.: 0561/96994-55

Projektnr.: 296/00-2012
Anlage: 5.2.9

Zustandsgrenzen nach DIN 18 122

K+ S KALI GmbH
Haldenerweiterung Hattorf

Labor-Nr./ Probe Nr.: 71/12 EP 30/2
Entnahmestelle: TP30/2012 HA
Tiefe: 0,80 - 0,90

Art der Entnahme: gestort

Bodenart: U, s, t

Probe entnommen am: 21.05.2012

Bearbeiter: Ke. Datum: 27.08.2012

40.0
— 380 N Wassergehalt w = 19.6 %
s \ FlieRgrenze w, = 329 %
2 360 ~ Ausrollgrenze w,, = 15.2 %
© \ Plastizitatszahl I, = 17.7 %

34.0 a .
s Ul _____1___|] RN Konsistenzzahl I = 0.65
L 30 ™~ Anteil Uberkorn i = 8.0 %
c;)ts O\\ Wassergeh. Uberk. w, = 0.0 %

30.0 Korr. Wassergehalt = 21.3 %

28.0
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Zustandsform . = 0.65
halbfest |  steif |  weich | breiig fliissig
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Das Baugrund Institut

Dipl.-Ing. Knierim GmbH

Wolfhager Stralle 427, 34128 Kassel
Tel.: 0561/96994-0 Fax.: 0561/96994-55

Projektnr.: 296/00
Anlage: 5.2.10

Zustandsgrenzen nach DIN 18 122

K+ S KALI GmbH
Haldenerweiterung Hattorf

Labor-Nr./ Probe Nr.: 72/12 EP 30/3
Entnahmestelle: TP30/2012 HA

Tiefe: 1,9-2,9

Art der Entnahme: gestort

Bodenart: U, t, s, Q'

Probe entnommen am: 21.05.2012

Bearbeiter: Datum: 31.08.2012
56.0
54.0 Wassergehalt w = 18.2 %
< N : _

S 500 FlieRgrenze w, = 46.6 %

2 50.0 N Ausrollgrenze w, = 16.0 %

E ' \\ Plastizitatszahl I, = 30.6 %

g 480 o\ Konsistenzzahl I = 0.81

AR ity R I - .

Q460 Y Anteil Uberkorn i = 17.0 %

(%] .
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Das Baugrund Institut

Dipl.-Ing. Knierim GmbH

Wolfhager Stralle 427, 34128 Kassel
Tel.: 0561/96994-0 Fax.: 0561/96994-55

Projektnr.: 296/00-2012
Anlage: 5.2.11

Zustandsgrenzen nach DIN 18 122

K+ S KALI GmbH
Haldenerweiterung Hattorf

Labor-Nr./ Probe Nr.: 89/12 EP 32/1
Entnahmestelle: TP32/2012 HA
Tiefe: 0,30 -0,40

Art der Entnahme: gestort

Bodenart: T, U, s

Probe entnommen am: 25.05.2012

Bearbeiter: Ke. Datum: 04.09.2012
62.0
60.0 ~ Wassergehalt w = 22.1 %
=, FlieRgrenze w, = 53.8 %

s 280 Ausrollgrenze w,, = 21.9 %

T 56.0 \\ Plastizitatszahl I, = 31.9%

<) : —

O 540 el | L Konsflslt.enzzahl lc = 0.95

o \ Anteil Uberkorn U = 6.5 %

(%] O™ .
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Das Baugrund Institut
Dipl.-Ing. Knierim GmbH

Wolfhager Stralle 427, 34128 Kassel
Tel.: 0561/96994-0 Fax.: 0561/96994-55

Projektnr.: 296/00-2012
Anlage: 5.2.12

Zustandsgrenzen nach DIN 18 122

K+ S KALI GmbH
Haldenerweiterung Hattorf

Labor-Nr./ Probe Nr.: 91/12 EP 32/3
Entnahmestelle: TP32/2012 HA
Tiefe: 1,50 - 1,60

Art der Entnahme: gestort

Bodenart: U, s, t

Probe entnommen am: 25.05.2012

Bearbeiter: Ke. Datum: 31.08.2012
46.0
440 Wassergehalt w = 18.0%
S T \ FlieRgrenze w, = 37.8 %
E 42.0 AN Ausrollgrenze w,, = 21.1 %
< N Plastizitatszahl I, = 16.7 %
40.0 .
S b\\ Konsistenzzahl I = 1.04
O o b N Anteil Uberkorn U = 12.0 %
(%] .
§ \\ Wassergeh. Uberk. w; = 0.0 %
36.0 \\o\ Korr. Wassergehalt = 20.4 %
34.0
10 15 20 25 30 35 40
Schlagzahl
. = 1.04 Zustandsform
|
halbfest |  steif |  weich | breiig | flissig |
1.00 0.75 0.50 0.00
Plastizitatsbereich (w,_ bis w,) [%]
w,, w,
0 10 20 30 40 50 60 70 80
Plastizitdtsdiagramm
50
40
ausgepragt
'\?' plastische
= Tone TA
- Q)
— 30 ‘
e . . x @V
@© mittelplastische 4%
D’, Tone TM A\
= \
_'g ‘\6\3 ?I Tone mit organischen
E 20 _ p:\’ _E_Beimengungen, organische Tone OT
% ______________________ 'e'ChF 1o i m | und ausgepragt
= plastische | Schluffe | zusammendriickbare Schluffe UA
(o Tone TL / mit organi-
10 Sand-Ton- / schen Beimen-
) gungen und organo-
Gemische ST
7 o o il gene Schluffe OU
| Zwischenbereich g und mittelplastische
4 Sand-Schluff- leicht plasti- 1 Schluffe UM
0 Gemische SU sche Schluffe UL |
0 10 20 30 35 40 50 60 70 80

FlieBgrenze w, [%]
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Projektnr.: 296/00-2012
Anlage: 5.2.13

Zustandsgrenzen nach DIN 18 122

K+ S KALI GmbH
Haldenerweiterung Hattorf

Labor-Nr./ Probe Nr.:
Entnahmestelle: TP36/2012 HA
Tiefe: 0,20 - 0,30

Art der Entnahme: gestort

117/12 EP 36/1

Bodenart: U, s, g', t'
Probe entnommen am: 14.05.2012

Bearbeiter: Ke. Datum: 27.08.2012
24.0 L
23.6 \ Wassergehalt w = 12.7 %
s, 232 ~_ FlieRgrenze w, = 21.9 %
3 228 Ausroligrenze w, = 17.2 %
ER Plastizitatszahl I, = 4.7 %
o 220 FE=mEm e TN Konsistenzzahl I = 1.14
T 216 N - .
@ o1o N Anteil Uberkorn U = 23.0 %
%) . o .
§ 0.8 Wassergeh. Uberk. w; = 0.0 %
20'4 Korr. Wassergehalt = 16.5 %
20.0
10 15 20 25 30 35 40
Schlagzahl
le = |1'14 Zustandsform
halbfest | steif |  weich | breiig | flissig |
1.00 0.75 0.50 0.00
Plastizitatsbereich (w,_ bis w,) [%]
A w,
0 10 20 30 40 50 60 70 80
Plastizitdtsdiagramm
50
40
ausgepragt
'\?' plastische
= Tone TA
- Q)
— 30 ‘
e . . x @V
@© mittelplastische 4%
D’, Tone TM A\
= \
_'g ‘\6\3 ?I Tone mit organischen
E 20 _ p:\’ _E_Beimengungen, organische Tone OT
% 'e'ChF | und ausgepragt
= plastische Schluffe | zusammendriickbare Schluffe UA
o Tone TL mit organi-
R / schen Beimen-
10 Zand_ Tcr:n ST gungen und organo-
7 _7____‘___‘7§7rg|ﬁsicﬁe ——————— il gene Schluffe OU
R Zwischenbereic gy - und mittelplastische
4 Sand-Schluff- I leicht plasti- 1 Schluffe UM
0 Gemische SU I sche Schiuffe UL
0 10 20 30 35 40 50 60 70 80

FlieBgrenze w, [%]
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Projektnr.: 296/00-2012
Anlage: 5.2.14

Zustandsgrenzen nach DIN 18 122

K+ S KALI GmbH
Haldenerweiterung Hattorf

Labor-Nr./ Probe Nr.:

118/12

EP 36/2

Entnahmestelle: TP36/2012 HA

Tiefe: 0,40 - 0,50

Art der Entnahme: gestort

Bodenart: S, g,t, u'
Probe entnommen am: 14.05.2012

Bearbeiter: Ke. Datum: 27.08.2012
42.0
\ Wassergehalt w = 15.5 %
s, 400 AN FlieRgrenze w, = 36.4 %
3 \ Ausroligrenze w, = 17.7 %
< 380 \\ Plastizitatszahl I, = 18.7 %
<) : —
S T T——— F— =N, K0n5|sEenzzahI lc = 0.74
o \\ Anteil Uberkorn i = 31.5 %
(%] .
%’ 34.0 N Wassergeh. Uberk. w, = 0.0 %
' R ¢ Korr. Wassergehalt = 22.6 %
32.0
10 15 20 25 30 35 40
Schlagzahl
Zustandsform l.=0.74
halbfest | steif || weich | breiig flissig
1.00 0.75 0.50 0.00
Plastizitatsbereich (w,_ bis w,) [%]
W, w,
0 10 20 30 40 50 60 70 80
Plastizitdtsdiagramm
50
40
ausgepragt
§ plastische
— Tone TA
- Q)
— 30 ‘
< . . x @V
@© mittelplastische 4%
D’, Tone TM A\
© \
_'g ‘\6\3 ?I Tone mit organischen
N 20 T IT—————_—_I—— I S— p:\’ 1 Beimengungen, organische Tone OT
% 'e'ChF : | und ausgepragt
= plastische | Schluffe | zusammendriickbare Schluffe UA
o Tone TL / mit organi-
10 Sand-Ton- "1 schen Beimen-
) gungen und organo-
Gemische ST
7 o o > gene Schluffe OU
| Zwischenbereich g und mittelplastische
4 Sand-Schluff- leicht plasti- 1 Schluffe UM
0 Gemische SU sche Schluffe UL | |
0 10 20 30 35 40 50 60 70 80

FlieBgrenze w, [%]
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Projektnr.: 296/00-2012
Anlage: 5.2.15

Zustandsgrenzen nach DIN 18 122

K+ S KALI GmbH
Haldenerweiterung Hattorf

Labor-Nr./ Probe Nr.: 140/12 EP 38/2
Entnahmestelle: TP38/2012 HA
Tiefe: 0,7-0,8

Art der Entnahme: gestort

Bodenart: S, u,t, g

Probe entnommen am: 04.06.2012

FlieBgrenze w, [%]

Bearbeiter: Ke. Datum: 29.08.2012
36.0
35.0 ™~ Wassergehalt w = 16.1 %

2, 34.0 \ FlieRgrenze w, = 31.6 %

s 33.0 \ Ausrollgrenze w, = 16.4 %

E ' \\ Plastizitatszahl I, = 15.2 %
32.0 .

g ] [ — —\\Q Konsistenzzahl I = 0.74

® 810 T~ Anteil Uberkorn (i = 21.0 %

17;) .

%’ 30.0 B Wassergeh. Uberk. w; = 0.0 %
29.0 Korr. Wassergehalt = 20.3 %
28.0

10 15 20 25 30 35 40
Schlagzahl
Zustandsform l.=0.74
halbfest | steif || weich | breiig flissig
1.00 0.75 0.50 0.00
Plastizitatsbereich (w,_ bis w,) [%]
w, w,
0 10 20 30 40 50 60 70 80
Plastizitdtsdiagramm
50
40
ausgepragt

'\?' plastische

= Tone TA

- Q)

— 30 ‘

< . . x @V

@© mittelplastische 4%
D’, Tone T™ ,/0‘
g ‘\é\e\ql Tone mit organischen
E 20 _ p:\’ _E_Beimengungen, organische Tone OT
% IEIChF | und ausgepragt
= =1 plastisct Schiuffe | zusammendriickbare Schiuffe UA
o Tone TL mit organi-
! schen Beimen-
10 Sand-Ton- : A
) gungen und organo-
S L -,.--f---‘997m§9h97§I7--./.,,/./ gene Schiuffe OU
| Zwischenbereich g ! und mittelplastische
4 Sand-Schluff- leicht plasti- 1 Schluffe UM
0 Gemische SU sche Schluffe UL
0 10 20 30 35 40 50 60 70 80




Das Baugrund Institut
Dipl.-Ing. Knierim GmbH
Wolfhager Stralle 427, 34128 Kassel
Tel.: 0561/96994-0 Fax.: 0561/96994-55

Projektnr.: 296/00-2012
Anlage: 5.2.16

Zustandsgrenzen nach DIN 18 122

K+

S KALI GmbH

Haldenerweiterung Hattorf

Labor-Nr./ Probe Nr.: 149/12 EP 39/2
Entnahmestelle: TP39/2012 HA
Tiefe: 0,7-0,8

Art der Entnahme: gestort

Bodenart: U, s, t, ¢'

Probe entnommen am: 23.05.2012

Bearbeiter: Ke. Datum: 29.08.2012
46.0
440 \ Wassergehalt w = 13.8%
s \ FlieRgrenze w, = 38.6 %
2 420 ™ Ausrollgrenze w,, = 14.0 %
E Plastizitatszahl I, = 24.6 %
40.0 :
o \ Konsistenzzahl I = 0.89
% 380 —m——— T — 7] I \\ Anteil Uberkorn i = 17.0 %
§ Wassergeh. Uberk. w; = 0.0 %
36.0 Korr. Wassergehalt = 16.6 %
D
34.0
10 15 20 25 30 35 40
Schlagzahl
. = 0.89 Zustandsform
halbfest |  steif |  weich | breiig | flissig |
1.00 0.75 0.50 0.00
Plastizitatsbereich (w,_ bis w,) [%]
W, w,
0 10 20 30 40 50 60 70 80
Plastizitdtsdiagramm
50
40
ausgepragt
'\?' plastische
= Tone TA
- Q)
— 30 ‘
e . . x @V
@© mittelplastische 4%
> SN SO, A R ——— - AL A
= ' \
_'g : ‘\6\3 ?I Tone mit organischen
E 20 _ | P:\’ _E_Beimengungen, organische Tone OT
% 'e'ChF : | und ausgepragt
= plastische ! Schluffe | zusammendriickbare Schluffe UA
(o Tone TL | mit organi-
10 Sand-Ton- / schen Beimen-
) gungen und organo-
Gemische ST
7 o o > gene Schluffe OU
| Zwischenbereich g und mittelplastische
4 Sand-Schluff- leicht plasti- 1 Schluffe UM
0 Gemische SU sche Schluffe UL 1
0 10 20 30 35 40 50 60 70 80

FlieBgrenze w, [%]
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Projektnr.: 296/00-2012

Anlage: 5.2.17

Zustandsgrenzen nach DIN 18 122

K+ S KALI GmbH
Haldenerweiterung Hattorf

Labor-Nr./ Probe Nr.:

159/12

EP 40/1

Entnahmestelle: TP40/2012 HA
Tiefe: 0,20 - 0,30
Art der Entnahme: gestort

Bodenart: S, u, g’ t'

Probe entnommen am: 23.05.2012

FlieBgrenze w, [%]

Bearbeiter: Ke. Datum: 27.08.2012
24.0
930 Wassergehalt w = 13.9%
s ~_ FlieRgrenze w, = 20.4 %
2 220 ~ Ausrollgrenze w, = 15.5 %
[ 210 \ Plastizitatszahl I, = 4.9 %
& Konsistenzzahl I = 0.53
L 200 ~ Anteil Uberkorn i = 22.0%
(%] .
= 0
§ ~~¢ Wassergeh. Uberk. w; = 0.0 %
19.0 Korr. Wassergehalt = 17.8 %
18.0
10 15 20 25 30 35 40
Schlagzahl
Zustandsform l.=0.53
halbfest |  steif |  weich || breiig flissig
1.00 0.75 0.50 0.00
Plastizitatsbereich (w,_ bis w,) [%]
W, w,
0 10 20 30 40 50 60 70 80
Plastizitdtsdiagramm
50
40
ausgepragt
'\?' plastische
= Tone TA
- Q)
— 30 ‘
e . . x @V
@© mittelplastische 4%
D’, Tone TM A\
g ‘\é\e\ql Tone mit organischen
E 20 _ p:\’ _E_Beimengungen, organische Tone OT
% 'e'ChF | und ausgepragt
= plastische Schluffe | zusammendriickbare Schluffe UA
o Tone TL mit organi-
10 Sand-Ton- / schen Beimen-
Gemische ST gungen und organo-
7 o S il gene Schluffe OU
- ———————jZwischenberigy - und mittelplastische
4 Sand-Schluff- ! leicht plasti- 1 Schluffe UM
0 Gemische SU ! sche Schluffe UL |
0 10 20 30 35 40 50 60 70 80
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Projektnr.: 296/00-2012
Anlage: 5.2.18

Zustandsgrenzen nach DIN 18 122

K+ S KALI GmbH
Haldenerweiterung Hattorf

Labor-Nr./ Probe Nr.: 168/12 EP 41/1
Entnahmestelle: TP41/2012 HA
Tiefe: 0,30 -0,40

Art der Entnahme: gestort

Bodenart: U, s, t'

Probe entnommen am: 23.05.2012

Bearbeiter: Datum: 24.08.2012
32.0
310 Wassergehalt w = 171 %
s FlieRgrenze w, = 27.8 %
2 300 ™ Ausrollgrenze w,, = 19.9 %
- \ Plastizitatszahl I, = 7.9 %
S 29.0 I Konsistenzzahl I = 1.17
o S Anteil Uberkorn i = 8.0 %
% 280 —————— T ——— O~ :
cgcs \\Q Wassergeh. Uberk. w, = 0.0 %
21.0 S Korr. Wassergehalt = 18.5 %
\
26.0
10 15 20 25 30 35 40
Schlagzahl
o= 1.17 Zustandsform
halbfest |  steif |  weich | breiig | flissig |
1.00 0.75 0.50 0.00
Plastizitatsbereich (w,_ bis w,) [%]
W, w,
0 10 20 30 40 50 60 70 80
Plastizitdtsdiagramm
50
40
ausgepragt
'\?' plastische
(A Tone TA
- Q)
— 30 .
ey . . * @V
@© mittelplastische 4%
D’, Tone T™M ,/0‘
= \
_'g ‘\6\3 ?I Tone mit organischen
E 20 _ p:\’ _E_Beimengungen, organische Tone OT
% 'e'ChF | und ausgepragt
— plastische Schluffe | zusammendriickbare Schluffe UA
o Tone TL mit organi-
10 Sand-Ton- / schen Beimen-
_____________ Gemische ST - gungen und organo-
7 R T 1 gene Schluffe OU
| Zwischenbereich A und mittelplastische
4 Sand-Schluff- leicht plasti- 1 Schluffe UM
0 Gemische SU sche Schluffe UL
0 10 20 30 35 40 50 60 70 80

FlieBgrenze w, [%]
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Projektnr.: 296/00-2012
Anlage: 5.2.19

Zustandsgrenzen nach DIN 18 122

K+ S KALI GmbH
Haldenerweiterung Hattorf

Labor-Nr./ Probe Nr.:

169/12 EP 41/2

Entnahmestelle: TP41/2012 HA

Tiefe: 0,90 -1,0

Art der Entnahme: gestort

Bodenart: U, s, t

Probe entnommen am: 23.05.2012

Bearbeiter: Datum: 29.08.2012
36.0
\ Wassergehalt w = 17.0 %
X 340 < FlieRgrenze w, = 30.6 %
3 \ Ausrollgrenze w,, = 16.6 %
E 32.0 ‘\ Plastizitatszahl I, = 14.0 %
o - _ 1 1 o) R —
o . N K0n5|sEenzzahI lc = 0.77
8 ' \\ Anteil Uberkorn U = 14.0 %
[} .
§ 8.0 X Wassergeh. Uberk. w; = 0.0 %
' Korr. Wassergehalt = 19.7 %
26.0
10 15 20 25 30 35 40
Schlagzahl
.= 0.77 Zustandsform
halbfest | steif [[  weich | breiig | flissig |
1.00 0.75 0.50 0.00
Plastizitatsbereich (w,_ bis w,) [%]
W, w,
0 10 20 30 40 50 60 70 80
Plastizitdtsdiagramm
50
40
ausgepragt
'\?' plastische
[Sa Tone TA
& Q)
— 30 .
ey . . * @V
@© mittelplastische 4%
D’, Tone T™M ,/0‘
< \
_'g ‘\6\3 ?I Tone mit organischen
E 20 _ p:\’ _E_Beimengungen, organische Tone OT
% 'e'ChF | und ausgepragt
— plastisrh~ Schluffe | zusammendriickbare Schluffe UA
1 i E i B Tone T&® mit organi-
! schen Beimen-
10 Sand-Ton- : A
) gungen und organo-
S L -,.--f---‘997m§9h97§I7--./.,,/ gene Schiuffe OU
| Zwischenbereich et und mittelplastische
4 Sand-Schluff- leicht plasti- 1 Schluffe UM
0 Gemische SU sche Schluffe UL
0 10 20 30 35 40 50 60 70 80

FlieBgrenze w, [%]
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Dipl.-Ing. Knierim GmbH
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Tel.: 0561/96994-0 Fax.: 0561/96994-55

Projektnr.: 296/00-2012
Anlage: 5.2.20

Zustandsgrenzen nach DIN 18 122

K+ S KALIG

mbH

Haldenerweiterung Hattorf

Labor-Nr./ Probe Nr.:

184/12 EP 43/2

Entnahmestelle: TP43/2012 HA
Tiefe: 0,90 - 1,00
Art der Entnahme: gestort

Bodenart: S, u,t, g’
Probe entnommen am: 23.05.2012

Bearbeiter: Ke. Datum: 31.08.2012
42.0
400 Wassergehalt w = 15.6 %
=, \ FlieRgrenze w, = 32.3%
s 38.0 N Ausrollgrenze w, = 15.7 %
< 36.0 \\ Plastizitatszahl I, = 16.6 %
(O] R —
2 340 Konsflslt_enzzahl lc = 0.76
Q9 \ Anteil Uberkorn U = 21.0 %
n 3P === F— — TN .
§ 32.0 N Wassergeh. Uberk. w, = 0.0 %
30.0 \s\\ Korr. Wassergehalt = 19.7 %
28.0
10 15 20 25 30 35 40
Schlagzahl
l.=0.76 Zustandsform
halbfest | steif || weich | breiig | flissig |
1.00 0.75 0.50 0.00
Plastizitatsbereich (w,_ bis w,) [%]
A w,
0 10 20 30 40 50 60 70 80
Plastizitdtsdiagramm
50
40
ausgepragt
'\?' plastische
[Sa Tone TA
& Q)
— 30 .
ey . . X @V
@© mittelplastische 4%
D’, Tone T™M ,/0‘
g ‘\é\e\ql Tone mit organischen
N 20 p:\’ 1 Beimengungen, organische Tone OT
+— i !
% ______________________ leicht ® | und ausgepragt
— plastischi | Schluffe | zusammendriickbare Schluffe UA
o Tone TL | mit organi-
! schen Beimen-
10 Sand-Ton- LA
) gungen und organo-
7 —'-——1———‘(—39—n1'ﬁ$.—c—h—e—§—T————/—, /i/ gene Schluffe OU
| Zwischenbereich g I l'und mittelplastische
4 Sand-Schluff- leicht plasti- 1 Schluffe UM
0 Gemische SU sche Schluffe UL
0 10 20 30 35 40 50 60 70 80

FlieBgrenze w, [%]
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Projektnr.: 296/00-2012
Anlage: 5.2.21

Zustandsgrenzen nach DIN 18 122

K+ S KALI GmbH
Haldenerweiterung Hattorf

Labor-Nr./ Probe Nr.: 193/12 EP 44/2
Entnahmestelle: TP44/2012 HA
Tiefe: 0,60 - 0,70

Art der Entnahme: gestort

Bodenart: T, U, s

Probe entnommen am: 25.05.2012

Bearbeiter: Ke. Datum: 31.08.2012
64.0
60.0 \ Wassergehalt w = 17.8 %
s N FlieRgrenze w, = 49.3 %
2 560 ™~ Ausrollgrenze w,, = 18.7 %
C_U \ ey — )
2 o Plastizitatszahl |, 30.6 %
& °° \ Konsistenzzahl I = 0.97
% 2480 MM T — 7 I \o\ Anteil Uberkorn i = 9.0 %
§ Wassergeh. Uberk. w; = 0.0 %
44.0 X Korr. Wassergehalt = 19.6 %
40.0
10 15 20 25 30 35 40
Schlagzahl
I = 0.97 Zustandsform
halbfest | | steif |  weich | breiig | flissig |
1.00 0.75 0.50 0.00
Plastizitatsbereich (w,_ bis w,) [%]
W, w,
0 10 20 30 40 50 60 70 80
Plastizitdtsdiagramm
50
40
ausgepragt
'\?' plastische
= Tone TA 3
o
I e B B Q « 7
< . . | : X K >
@© mittelplastische |1 2,
p Tone T™M 10,
= ¢
_'g QO | Tone mit organischen
E 20 ] _:TBeimengungen, organische Tone OT
% leicht 'l und ausgepragt
= plastische Schluffe | zusammendriickbare Schluffe UA
o Tone TL mit organi- |
imen- |
10 Sand-Ton- / schen Beimen- |
) gungen und organo-
Gemische ST |
7 o o il gene Schiuffe OU |
| Zwischenbereich g und mittelplastische
4 Sand-Schluff- leicht plasti- 1 Schluffe UM !
0 Gemische SU sche Schluffe UL | I
0 10 20 30 35 40 50 60 70 80

FlieBgrenze w, [%]
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Projektnr.: 296/00-2012
Anlage: 5.2.22

Zustandsgrenzen nach DIN 18 122

K+ S KALI GmbH
Haldenerweiterung Hattorf

Labor-Nr./ Probe Nr.: 225/12 EP 49/1
Entnahmestelle: TP49/2012 HA
Tiefe: 0,40 - 0,50

Art der Entnahme: gestort

Bodenart: S, u,t, g’

Probe entnommen am: 04.06.2012

FlieBgrenze w, [%]

Bearbeiter: Ke. Datum: 24.08.2012
24.0
23.6 N Wassergehalt w = 14.8 %
s, 232 FlieRgrenze w, = 21.2 %
3 228 Ausroligrenze w, = 17.2 %
ER N Plastizitatszahl |, = 4.0 %
22.0 :
oy N Konsistenzzahl I = 0.67
T 216 - .
Q9 b1 Anteil Uberkorn U = 20.0 %
%) 2 f————— —T -
§ 0.8 Wassergeh. Uberk. w; = 0.0 %
20'4 Korr. Wassergehalt = 18.5 %
20.0
10 15 20 25 30 35 40
Schlagzahl
Zustandsform lc = 0.67
|
halbfest | steif |  weich | breiig flissig
1.00 0.75 0.50 0.00
Plastizitatsbereich (w,_ bis w,) [%]
w, w,
0 10 20 30 40 50 60 70 80
Plastizitdtsdiagramm
50
40
ausgepragt
<§° plastische
— Tone TA
- Q)
— 30 ‘
e . . x @V
@© mittelplastische 4%
D’, Tone TM A\
g ‘\é\e\ql Tone mit organischen
E 20 _ p:\’ _E_Beimengungen, organische Tone OT
% 'e'ChF | und ausgepragt
= plastische Schluffe | zusammendriickbare Schluffe UA
o Tone TL mit organi-
10 Sand-Ton- / schen Beimen-
Gemische ST gungen und organo-
7 I S — il gene Schluffe OU
L ZW'SChenbere'Z& L und mittelplastische
4 Sand-Schluff- leicht plasti- 1 Schluffe UM
0 Gemische SU I sche Schiuffe UL
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Projektnr.: 296/00-2012

Anlage: 5.2.23

Zustandsgrenzen nach DIN 18 122

K+ S KALI GmbH
Haldenerweiterung Hattorf

Labor-Nr./ Probe Nr.: 226/12 EP 49/2
Entnahmestelle: TP49/2012 HA
Tiefe: 0,70 - 0,80

Art der Entnahme: gestort

Bodenart: S, u, g, t'
Probe entnommen am: 04.06.2012

Bearbeiter: Ke. Datum: 29.08.2012
32.0
31.0 ™~ Wassergehalt w = 15.2 %

S 300 \\ FlieRgrenze w, = 27.5 %

2 o0 RN Ausrollgrenze w, = 18.3 %

E ' \\ Plastizitatszahl I, = 9.2 %

¢ 280 -_ﬁo\ Konsistenzzahl | = 0.56

© 270 \\ Anteil Uberkorn U = 32.0%

[} .

%’ 26.0 \ Wassergeh. Uberk. w, = 0.0 %
25.0 P Korr. Wassergehalt = 22.3 %
24.0

10 15 20 25 30 35 40

Schlagzahl
Zustandsform l.=0.56
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Zustandsgrenzen nach DIN 18 122

K+

Haldenerweiterung Hattorf

S KALI GmbH

Labor-Nr./ Probe Nr.: 234/12 EP 50/2
Entnahmestelle: TP50/2012 HA
Tiefe: 1,00 - 1,10

Art der Entnahme: gestort

Bodenart: U, s, g, t'

Probe entnommen am: 04.06.2012

Bearbeiter: Ke. Datum: 29.08.2012
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Zustandsgrenzen nach DIN 18 122

K+ S KALI GmbH
Haldenerweiterung Hattorf

Labor-Nr./ Probe Nr.: 242/12 EP 51/1
Entnahmestelle: TP51/2012 HA
Tiefe: 0,30 -0,40

Art der Entnahme: gestort

Bodenart: U, s, t'

Probe entnommen am: 04.06.2012

Bearbeiter: Ke. Datum: 24.08.2012
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Zustandsgrenzen nach DIN 18 122

K+ S KALI GmbH
Haldenerweiterung Hattorf

Bearbeiter: Ke.
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Projektnr.: 296/00-2012
Anlage: 5.2.27

Zustandsgrenzen nach DIN 18 122

K+ S KALI GmbH
Haldenerweiterung Hattorf

Labor-Nr./ Probe Nr.: 288/12

Tiefe: 0,30 -0,40
Art der Entnahme: gestort
Bodenart: U, s, t'

EP 56/1

Entnahmestelle: TP56/2012 HA

Probe entnommen am: 24.05.2012

Bearbeiter: Ke. Datum: 27.08.2012
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Zustandsgrenzen nach DIN 18 122

K+ S KALI GmbH
Haldenerweiterung Hattorf

Labor-Nr./ Probe Nr.: 289/12 EP 56/2
Entnahmestelle: TP56/2012 HA
Tiefe: 0,90 - 1,00

Art der Entnahme: gestort

Bodenart: U, s, t

Probe entnommen am: 24.05.2012

Bearbeiter: Ke. Datum: 31.08.2012
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