SIG - HESSEN INGENIEURE

Prof. Steffen, Hitteroth & Schréder GmbH

Ziegeleiweg 2
34376 Immenhausen

Bearbeiter: Specht

Datum: 27.02.2015

Durchlassigkeitsversuch

K+S Kali GmbH Standort Hattorf
Basisabdichtung Riickstandshalde

Probe enthnommen am: 12.01.2015
Art der Entnahme: gestort
Arbeitsweise: DIN 18130
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SIG - HESSEN INGENIEURE

Prof. Steffen, Hitteroth & Schréder GmbH
Ziegeleiweg 2

34376 Immenhausen

Bearbeiter: Specht

Datum: 03.03.2015

Durchlassigkeitsversuch

K+S Kali GmbH Standort Hattorf
Basisabdichtung Ruickstandshalde

Probe entnommen am: 12.01.2015
Art der Entnahme: gestért
Arbeitsweise: DIN 18130
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Entnahmestelle:
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